Практическое занятие № 6
Стадии изнашивания пар трения.
Цель: Установить зависимость величины износа от времени. 
Задание: Дать описание процессов, происходящих на каждой стадии изнашивания. Установить взаимосвязь между формой кривой изнашивания и условиями работы. 
Требования к отчетным материалам Отчет должен быть выполнен в соответствии с заданием. 
Ход занятия: Изучить теоретический раздел методических указаний. Ответить на контрольные вопросы. Написать отчет.
[bookmark: _GoBack] Рекомендации по выполнению задания: Изобразить типовую кривую изнашивания в координатах износ – время. Рассмотреть процессы, которые происходят на каждой стадии. Охарактеризовать скорость изнашивания на стадии приработки, стадии установившегося износа, стадии катастрофического износа. Привести кривые, на которых отсутствуют некоторые стадии. Объяснить их форму с позиции условий работы, привести конкретные примеры.
